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检测结果：

序号  检测项目#cgjy##cgjy# 单位 检测方法 技术要求 检测结果 单项判定

1
高锰酸钾消耗量

(水,60℃,0.5h)
mg/kg GB 31604.2-2016 ≤10 8.1 符合

2
总迁移量(10%乙

醇,40℃,24h)
mg/dm² GB 31604.8-2021 ≤10 ＜1 符合

3
总迁移量(4%乙

酸,40℃,24h)
mg/dm² GB 31604.8-2021 ≤10 ＜1 符合

4
总迁移量

(水,40℃,24h)
mg/dm² GB 31604.8-2021 ≤10 ＜1 符合

5
总迁移量(20%乙

醇,40℃,24h)
mg/dm² GB 31604.8-2021 ≤10 ＜1 符合

6

重金属(以Pb计)(4％

乙酸(体积分

数),60℃,0.5h)

mg/kg GB 31604.9-2016(第一法) ≤1 ＜1 符合

备注： 本报告替换原报告 SH2022072534，自本报告签发之日起，原报告作废。

-报告结束-



对 SH2022072534R1 检测报告的说明

依据《 GB 4806.11-2016 》对以下项目作出符合性说明、详见下表

序号 检测项目#fjxm# 单位 检测方法 技术要求 检测结果 单项判定

1 感官 /
GB 

4806.11-2016

色泽正常，无异

臭、污物

色泽正常，无异

臭、污物
符合

2 浸泡液 /
GB 

4806.11-2016

迁移试验所得

浸泡液不应有

着色、浑浊、沉

淀、异臭等感官

性的劣变

迁移试验所得浸

泡液无着色、浑

浊、沉淀、异臭

等感官性的劣变

符合

备注： /
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